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DIN EN ISO 10720:2007-06 (D) 
 
 
Eisen und Stahl - Bestimmung des Stickstoffgehaltes - Messung der 
Wärmeleitfähigkeit nach Aufschmelzen in strömendem Inertgas (ISO 10720:1997); 
Deutsche Fassung EN ISO 10720:2007 
 
 
Inhalt            Seite 
 
 

Vorwort ................................................................................................................................................................3 
1 Anwendungsbereich .............................................................................................................................4 
2 Normative Verweisungen .....................................................................................................................4 
3 Kurzbeschreibung.................................................................................................................................4 
4 Reagenzien und Hilfsmittel ..................................................................................................................4 
5 Geräte .....................................................................................................................................................5 
6 Probenahme...........................................................................................................................................6 
7 Prüfverfahren .........................................................................................................................................6 
8 Angabe der Ergebnisse ........................................................................................................................9 
9 Prüfbericht ...........................................................................................................................................11 
Anhang A (informativ)  Besonderheiten handelsüblicher Widerstands-Elektrodenöfen und 

Stickstoff-Analysatoren ......................................................................................................................12 
Anhang B (informativ)  Zusätzliche Angaben zu den internationalen Ringversuchen...............................14 
Anhang C (informativ)  Graphische Darstellung der Präzisionsdaten .........................................................16 
 


		2026-06-12T22:08:52+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




