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Elastische, textile, Laminat- und modulare mechanisch verriegelte Bodenbelage -
Lichtreflexionswert (LRV) einer Bodenoberflache; Deutsche und Englische Fassung
prEN 17317:2018

Resilient, textile,

laminate and modular mechanical locked floor coverings - Light

reflectance value (LRV) of a flooring surface; German and English version prEN

17317:2018
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