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Kunststoffe - Bestimmung der Viskosität von Polymeren in verdünnter Lösung unter 
Verwendung von Kapillarviskosimetern - Teil 2: Vinylchlorid-Polymere (ISO/FDIS 
1628-2:2020); Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 1628-2:2020 
 
Plastics - Determination of the viscosity of polymers in dilute solution using capillary 
viscometers - Part 2: Poly(vinyl chloride) resins (ISO/FDIS 1628-2:2020); German and 
English version prEN ISO 1628-2:2020 
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