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Kunststoffe - Vinylchlorid (VC)-Homopolymere und Copolymere für allgemeine 
Anwendungen - Bestimmung der Weichmacheraufnahme bei Raumtemperatur 
(ISO/DIS 4608:2022); Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 4608:2022 
 
Plastics - Homopolymer and copolymer resins of vinyl chloride for general use - 
Determination of plasticizer absorption at room temperature (ISO/DIS 4608:2022); 
German and English version prEN ISO 4608:2022 
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