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DIN EN 1119:2009-07 (D) 
 
 
Kunststoff-Rohrleitungssysteme - Verbindungen für Rohre und Formstücke aus 
glasfaserverstärkten duroplastischen Kunststoffen (GFK) - Prüfverfahren zur 
Dichtheit und Widerstandsfähigkeit gegen Beschädigung von nicht 
druckbeständigen flexiblen Verbindungen mit elastomeren Dichtungselementen; 
Deutsche Fassung EN 1119:2009 
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