DIN EN ISO 877-3:2011-03 (D)

Kunststoffe - Freibewitterung - Teil 3: Beschleunigte Bewitterung mit geblindelter
Sonnenstrahlung (ISO 877-3:2009); Deutsche Fassung EN ISO 877-3:2010

Inhalt Seite

T o o o 3
T =T 1T T 4
1 N VY21 ¢ Lo LB 4T T o 7= ¢ =Y 1o o P 5
2 NOrmative VErwWeISUNQGEN ........coeieiiiiiiiieiicececncncncememnmnmsesssnssnssnssnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsnsnsnnnns 5
3 QT T4 0T o3 1= ] o 10 5 T 5
4 L= - 5
5 o 0] o =TT e ) o - SRR 7
6 BeanspruchungsbediNnQUNQEeN ............. s ssssssssssssnnnns 8
7 Beanspruchungsstufen ... ———————_— 10
8 DUFChfURIUNG ..ot an e 1
9 LT o= o g T 12
10 PrifberiCht ... ——————————— 14
LiteratuUrhinWeiSe.......ceiiiiere et 15



		2026-06-12T19:42:15+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




