DIN EN ISO 13229:2011-11 (D)

Rohrleitungssysteme aus Thermoplasten fur drucklose Anwendungen - Rohre und
Formstiicke aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U) - Bestimmung der
Viskositatszahl und Berechnung des K-Wertes (ISO 13229:2010); Deutsche Fassung
EN ISO 13229:2011
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