
 

   - 1 -

DIN EN ISO 24346:2012-04 (D) 
 
 
Elastische Bodenbeläge - Bestimmung der Gesamtdicke (ISO 24346:2006); Deutsche 
Fassung EN ISO 24346:2012 
 
 
Inhalt            Seite 
 

Vorwort ................................................................................................................................................................ 3 
1 Anwendungsbereich ............................................................................................................................. 4 
2 Begriffe ................................................................................................................................................... 4 
3 Kurzbeschreibung ................................................................................................................................. 4 
4 Prüfgeräte ............................................................................................................................................... 4 
5 Probenahme und Auswahl der Probekörper ...................................................................................... 4 
5.1 Material in Bahnenform......................................................................................................................... 4 
5.2 Material in Plattenform .......................................................................................................................... 5 
6 Klima zum Konditionieren und Prüfen ................................................................................................ 5 
7 Prüfdurchführung .................................................................................................................................. 5 
7.1 Vorbereitung .......................................................................................................................................... 5 
7.2 Kalibrierung des Prüfgeräts ................................................................................................................. 6 
7.3 Bestimmung der Dicke.......................................................................................................................... 6 
8 Berechnung und Auswertung .............................................................................................................. 7 
9 Aussage zur Präzision .......................................................................................................................... 7 
10 Prüfbericht ............................................................................................................................................. 8 
Literaturhinweise ................................................................................................................................................ 9 
 


		2026-06-24T23:05:13+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




