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DIN EN 650:2012-12 (D) 
 
 
Elastische Bodenbeläge - Bodenbeläge aus Polyvinylchlorid mit einem Rücken aus 
Jute oder Polyestervlies oder auf Polyestervlies mit einem Rücken aus 
Polyvinylchlorid - Spezifikation; Deutsche Fassung EN 650:2012 
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