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Inhalt            Seite 
 

Vorwort ................................................................................................................................................................ 3 

Einleitung ............................................................................................................................................................ 4 

1 Anwendungsbereich ............................................................................................................................. 5 

2 Normative Verweisungen ..................................................................................................................... 5 

3 Begriffe ................................................................................................................................................... 5 

4 Prüfgerät ................................................................................................................................................. 6 
4.1 Längenmessvorrichtung ...................................................................................................................... 6 
4.2 Stechzirkel .............................................................................................................................................. 6 
4.3 Winkelmaß .............................................................................................................................................. 6 

5 Durchführung ......................................................................................................................................... 6 
5.1 Bestimmung der Maße .......................................................................................................................... 6 
5.2 Messung des Musterverzuges ............................................................................................................. 6 
5.2.1 Allgemeines ........................................................................................................................................... 6 
5.2.2 Verzug im Musterrapport ...................................................................................................................... 7 
5.2.3 Bogigkeit ................................................................................................................................................ 7 
5.2.4 Linearer Musterverzug .......................................................................................................................... 8 
5.2.5 Schrägverzug des Musters ................................................................................................................... 9 
5.2.6 Bogenform ............................................................................................................................................. 9 

6 Anforderungen an Toleranzen und Abweichungen ......................................................................... 10 
6.1 Maße...................................................................................................................................................... 10 
6.2 Musterrapport und Verzug ................................................................................................................. 11 
6.3 Bogigkeit der Bahnenware ................................................................................................................. 11 

Literaturhinweise .............................................................................................................................................. 12 
 


		2026-04-18T19:25:38+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




