DIN EN ISO 22007-6:2015-05 (D)

Kunststoffe - Bestimmung der Warmeleitfahigkeit und der Temperaturleitfahigkeit -
Teil 6: Vergleichsmethoden fiir geringe Warmeleitfahigkeit unter Anwendung einer
Temperaturanpassungsmethode (ISO 22007-6:2014); Deutsche Fassung EN ISO
22007-6:2015

Inhalt Seite

2o T T o T 3
LT L= 0T ' SN 4
1 N ATT=T g T 1R 4 Yo T o T=T (=Y T o SR 5
2 NOIrmative VErwWeISUNGEN ........oooeieeecieeciceceiemeceeennnnnnnnnnnsnsnnsnnnsnsssssssnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsnsnsnsnnnns 5
3 7= o | = 5
4 KUurzbeschreibung .........oo i 6
5 1 = 1T Ted 411 T S 8
6 o o =Y Lo o T 9
6.1 Lo E o] = 0T o =T -1 9
6.2 Geometrie des Sondenmaterials ... 10
6.3 GroRe der ProbekorperoberflaChe............coocccieiiceeiiiiecre e sn e e s essme e s e 10
6.4 [ o] o T=Y e o L= o [T o1 (-SSR 10
7 L LT o7 33 {13 U 3V 10
8 Darstellung der ErgebniSSe. .. ..o iiiiiiiiiisicccsscries s sss s sssmss s s e e s sss s ssns s e e s e s ss s s samsne e e e s sen s s menn e e nnnnns 1
8.1 Graphische Darstellung....... ..o sme e e e e s s s ssmn e e e e e s s nnnmnnn e e ennnas 1
8.2 BT 74T g T S 12
9 o T oY= o] PN 12
Anhang A (informativ) Ergebnisse der Warmeleitfahigkeit von Schaumkunststoffen.............ccccceueeen. 13
Anhang B (informativ) Unendliche DicCKe........cccccoooiiiiiiiiiiiiirn s e 15
LiteratUrhiNWEISE ...t r e e e e e s s e mmm e e e e e e e mmn e e e e e e s e e nmmnn e e e e e nan 16



		2026-06-21T04:38:57+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




