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DIN EN 438-5:2016-06 (D) 
 
 
Dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL) - Platten auf Basis härtbarer 
Harze (Schichtpressstoffe) - Teil 5: Klassifizierung und Spezifikationen für 
Schichtpressstoffe für Fußböden mit einer Dicke kleiner als 2 mm, vorgesehen zum 
Verkleben auf ein Trägermaterial; Deutsche Fassung EN 438-5:2016 
 
 

Inhalt            Seite 
 

Europäisches Vorwort ....................................................................................................................................................... 3 

1 Anwendungsbereich ............................................................................................................................................ 4 

2 Normative Verweisungen .................................................................................................................................. 4 

3 Begriffe, Symbole und Abkürzungen .............................................................................................................. 5 
3.1 Begriffe .................................................................................................................................................................... 5 
3.2 Symbole ................................................................................................................................................................... 5 

4 Klassifizierungssystem ....................................................................................................................................... 5 

5 Anforderungen ...................................................................................................................................................... 6 
5.1 Übereinstimmung ................................................................................................................................................ 6 
5.2 Prüfanforderungen .............................................................................................................................................. 6 
5.2.1 Allgemeines ............................................................................................................................................................ 6 
5.2.2 Farbe und Muster ................................................................................................................................................. 7 
5.2.3 Oberflächenausführung ..................................................................................................................................... 7 
5.2.4 Rückseite ................................................................................................................................................................. 7 
5.2.5 Sichtprüfung ........................................................................................................................................................... 7 
5.3 Anforderungen an die Maßhaltigkeit ............................................................................................................ 8 
5.4 Prüfanforderungen .............................................................................................................................................. 9 
5.4.1 Allgemeine Anforderungen ............................................................................................................................... 9 
5.4.2 Anmerkungen zu den Anforderungen an das Brandverhalten ...........................................................10 
5.5 Ergänzende Eigenschaften ..............................................................................................................................10 
 


		2024-06-03T11:02:01+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




