
 
 - 1 -

DIN EN ISO 7822:2000-01 (D) 
 
 
Textilglasverstärkte Kunststoffe - Bestimmung der Menge vorhandener Lunker - 
Glühverlust, mechanische Zersetzung und statistische Auswertungsverfahren (ISO 
7822:1990); Deutsche Fassung EN ISO 7822:1999 
 
 
Inhalt            Seite 
 
 
Vorwort  ...........................................................................................................................................................2 
 
1 Anwendungsbereich ......................................................................................................................2 
 
2 Normative Verweisungen ..............................................................................................................3 
 
3 Grundlagen der Verfahren .............................................................................................................3 
 
4 Prüfeinrichtung ...............................................................................................................................3 
 
5 Herstellung und Anzahl der Probekörper ....................................................................................4 
 
6 Konditionierungs- und Prüfatmosphäre ......................................................................................4 
 
7 Durchführung .................................................................................................................................4 
 
8 Angabe der Ergebnisse .................................................................................................................5 
 
9 Präzision .........................................................................................................................................5 
 
10 Prüfbericht ......................................................................................................................................5 
 
Anhang A (informativ) Polieren von Schliffen ..............................................................................................8 
 


		2026-07-11T08:25:19+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




