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DIN EN ISO 13262:2018-01 (D) 
 
 
Erdverlegte Rohrleitungssysteme aus Thermoplasten für Abwasserkanäle und -
leitungen - Thermoplastische Spiralrohre mit profilierter Wandung - Bestimmung der 
Zugfestigkeit einer Verbindungsnaht (ISO 13262:2010); Deutsche Fassung EN ISO 
13262:2017 
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