DIN EN 1229:1996-08 (D)

Kunststoff-Rohrleitungssysteme; Rohre und Formstiicke aus glasfaserverstarkten
duroplastischen Kunststoffen (GFK) - Prufverfahren zur Feststellung der Dichtheit
der Wand unter Kurzzeit-lInnendruck; Deutsche Fassung EN 1229:1996
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