
 

 - 1 -

DIN EN ISO 20557-2:2018-12 (D) 
 
 
Kunststoffe - Polyphenylether (PPE)-Werkstoffe - Teil 2: Herstellung von 
Probekörpern und Bestimmung von Eigenschaften (ISO 20557-2:2018); Deutsche 
Fassung EN ISO 20557-2:2018 
 
 

Inhalt            Seite 
 
 

  

Europäisches Vorwort .......................................................................................................................................................... 3 

Vorwort ...................................................................................................................................................................................... 4 

1 Anwendungsbereich ............................................................................................................................................... 5 

2 Normative Verweisungen ..................................................................................................................................... 5 

3 Begriffe ........................................................................................................................................................................ 6 

4 Herstellung der Probekörper.............................................................................................................................. 6 
4.1 Allgemeines ............................................................................................................................................................... 6 
4.2 Vorbehandlung des Werkstoffs vor dem Spritzgießen .............................................................................. 7 
4.3 Spritzgießen .............................................................................................................................................................. 7 

5 Konditionieren der Probekörper ...................................................................................................................... 8 
5.1 Allgemeines ............................................................................................................................................................... 8 
5.2 Trockener/spritzfrischer Zustand .................................................................................................................... 8 

6 Bestimmung der Eigenschaften .......................................................................................................................... 9 
 

 


		2026-05-01T19:20:36+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




