DIN EN 12310-2:2019-02 (D)

Abdichtungsbahnen - Bestimmung des Widerstandes gegen WeiterreiBen - Teil 2:

Kunststoff- und Elastomerbahnen fiir Dachabdichtungen; Deutsche Fassung EN
12310-2:2018

Inhalt Seite
EUTOPAiSCRES VOIWOT T .coiiuiiinsmiaisssnssissssssssssssssssssssnsssassssssssasssssssssssssssassssssssas sess sasassesssas sess sasas sess sas nss sasas ssssas snsssassnsssasasss 3
EINIEITUNG o AR AR R AR R R AR R SRR AR AR RS 4
1 AnWendungshereiCh. ... ———————————————————————————— 5
2 V0D o 4 T U e e R ) 5
3 2T o4 i 5
4 Kurzbeschreibung......sss s 5
5 o0 10 o) o 5
6 ProbenentnalIme........ e 9
7 Herstellung der ProbeKOrper ... 9
8 10 1000001 ¥ 10 0 0 9
9 Angabe der ErgebniSSe ... sssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssasassssssassssssasassssssassnns 10
9.1 2T L= 1 10
9.2 Prazision des Prifverfalrens.. ... 10
10 PrUfDeriCht ot 10



		2026-06-23T21:05:21+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




