DIN EN ISO 1183-2:2019-06 (D)

Kunststoffe - Verfahren zur Bestimmung der Dichte von nicht verschaumten
Kunststoffen - Teil 2: Verfahren mit Dichtegradientensaule (ISO 1183-2:2019);
Deutsche Fassung EN ISO 1183-2:2019

Inhalt Seite
EUTOPAiSCRES VOIWOT T .coiiuiiinsmiaisssnssissssssssssssssssssssnsssassssssssasssssssssssssssassssssssas sess sasassesssas sess sasas sess sas nss sasas ssssas snsssassnsssasasss 3
2002 o) o 4
1 AnWendungshereiCh. ... ———————————————————————————— 5
2 V0D o 4 T U e e R ) 5
3 2T o4 i 5
4 30 T N L0 0 (T =) =) o 6
5 23 3 221 1 L) 6
5.1 PrifeinTiChiUNG . iR s 6
5.2 EintauchfliSSigKeIten ... —————————— 7
5.3 50 0] 0 7] 10 g 01 o, 7
5.4 DUICHIUINTUNG c.veicirstissnsnseissssss s s s e R AR R AR SRR AR SRR AR AR SE SRR AR SRR AR R RS 7
5.4.1 Herstellung, Vorbereitung und Kalibrierung von Schwimmkorpern aus Glas ........c.cuunsmneseseseseass 7
5.4.2 Vorbereitung der DichtegradientenSaule ........imm—————————————— 8
5.4.3 MesSung der DIChte......ccomiimmimmsminisssssssss s s s s sas s sns s s sas s sms s e ses 8
LS N & 1) Yol 111 LT (7= o . 8
6 o0 3107 J o (ol L 9
Anhang A (informativ) Geeignete Fliissigkeitssysteme fiir Dichtebestimmungen.......c..ccosnrsnsmsessssnsenes 10
Anhang B (informativ) Vorbereitung einer Dichtegradientensaule ... 11
LIteratUrNINWEISE vt e e R RS R A R R AR AR AR R R R 15



		2026-04-30T22:18:48+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




