DIN EN ISO 20558-1:2019-06 (D)

Kunststoffe - Polyphenylensulfid (PPS)-Werkstoffe - Teil 1: Bezeichnungssystem und
Basis fur Spezifikationen (ISO 20558-1:2018); Deutsche Fassung EN ISO 20558-
1:2019
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4.5.2 Schmelze-MasseflieRrate (MFR, en: melt mass-flow rate) oder Schmelzviskositit (MV,
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