
 

   - 1 -

DIN EN ISO 21970-1:2019-12 (D) 
 
 
Kunststoffe - Polyketon (PK)-Werkstoffe - Teil 1: Bezeichnungssystem und Basis für 
Spezifikationen (ISO 21970-1:2019); Deutsche Fassung EN ISO 21970-1:2019 
 
 
Inhalt            Seite 
 

Europäisches Vorwort ....................................................................................................................................................... 3 
Vorwort .................................................................................................................................................................................. 4 
1 Anwendungsbereich ............................................................................................................................................ 5 
2 Normative Verweisungen .................................................................................................................................. 5 
3 Begriffe .................................................................................................................................................................... 5 
4 Bezeichnungssystem ........................................................................................................................................... 6 
4.1 Allgemeines ............................................................................................................................................................ 6 
4.2 Daten-Block 1 ........................................................................................................................................................ 6 
4.3 Daten-Block 2 ........................................................................................................................................................ 7 
4.4 Daten-Block 3 ........................................................................................................................................................ 7 
4.4.1 Allgemeines ............................................................................................................................................................ 7 
4.4.2 Schmelztemperatur ............................................................................................................................................. 8 
4.4.3 Schmelze-Massefließrate ................................................................................................................................... 8 
4.4.4 Wärmeformbeständigkeitstemperatur ........................................................................................................ 9 
4.5 Daten-Block 4 ......................................................................................................................................................10 
4.6 Daten-Block 5 ......................................................................................................................................................11 
5 Beispiel für Bezeichnungen ............................................................................................................................12 
Literaturhinweise .............................................................................................................................................................13 
 


		2026-07-12T11:30:10+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




