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DIN EN ISO 12951:2020-10 (D) 
 
 
Textile Bodenbeläge - Bestimmung des Masseverlusts, der Fasereinbindung und der 
Änderung des Aussehens textiler Bodenbeläge an Treppenkanten mittels Lisson-
Tretradgerät (ISO 12951:2020); Deutsche Fassung EN ISO 12951:2020 
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