DIN EN ISO 13000-2:2021-11 (D)

Kunststoffe - Polytetrafluorethylen (PTFE)-Halbzeuge - Teil 2: Herstellung von
Probekorpern und Bestimmung von Eigenschaften (1ISO 13000-2:2021); Deutsche
Fassung EN ISO 13000-2:2021

Inhalt Seite
EUTOPAISCRES VOIWOTIT . .uciiiisiiisisssssssssssssssssssssasssassss s s s s EEA R AR AR AR AR AR RS RS R R R R R E SRR E AR AR RS 3
20 a0 ) o 4
1 AnWendungshereiCh. ... ———————————————————————————— 5
2 Normative VerWeiSUNZeN ... s s s s sms s sms s s s s 5
3 2T o4 i 6
4 ProDENANINE. ... 6
5 Herstellung von ProbeKROIPern ... sssssssssssssasssasass 6
6 Priifung von Halbzeugen aus PTFE ... s sssssssssssssssssssass 6
6.1 AlIZEIMEINES ... AR AR SRS R R R ES 6
6.2 I8 4T Loy = 6
6.3 AL Ee T ey R 1B ) T 6
6.3.1 Probekorper filr den ZugverSuCh....... s ——————— 6
LS00 /0 111D ol 01410 o, 11
6.4 D) 1] 4L 12
6.5 MaSSEVETIUSE DEI 300 OC.....iiiiiiiismimsmssssssssssssss st sssssssssssasssas s s e e e e E RS 12
6.6 Maf3haltigkeit — Allgemeines Verfahren ..., 12
LS 3700 N o110 (1 ol 1L ., 12
Lo ST o o0 3 =3 5o ) o 0 = 12
6.6.3 DUIrChfllRIUNG ..o —————————————_————— 13
6.6.4 Angabe der ErgebniSSe ... sssssss s sssss s sssss 13
6.7 Maf3haltigkeit — Spezielles Verfahren zur Bestimmung der Maf3haltigkeit und

geometrischen Stabilitit dickwandiger RONIe ... 13
6.7.1 PrifeinriChtung.... s ——————————————— 13
LS 2 o o0 4T3 £ o) o 0= o, 13
6.7.3  DUIChfUINIUNG .o e R R R AR AR RS 13
6.7.4 Angabe der ErgebniSse ... 14
6.8 DurchschlagfestigKeit ... s 14
6.9 5 B 0 o 14
L T 1 1 o 1T, 14
6.11 Widerstandsfihigkeit gegen Spannungsrissbildung (ESC, en: environmental stress

£ 1= U £ ) . 14
RS L LD 00, 15



		2026-06-12T08:26:36+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




