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DIN EN 15354:2022-12 (D) 
 
 
Kunststoffe - Extrudierte und/oder kalandrierte nichtverstärkte Folien und Bahnen 
aus weichmacherhaltigem Polyvinylchlorid (PVC-P) - Charakterisierung und 
Bezeichnung; Deutsche Fassung EN 15354:2022 
 
 
Inhalt            Seite 
 

Europäisches Vorwort ....................................................................................................................................................... 3 
1 Anwendungsbereich ............................................................................................................................................ 4 
2 Normative Verweisungen .................................................................................................................................. 4 
3 Begriffe .................................................................................................................................................................... 5 
4 Aussehen ................................................................................................................................................................. 6 
5 Charakterisierung von Folien und Bahnen .................................................................................................. 6 
5.1 Konditionierung ................................................................................................................................................... 6 
5.2 Alterung ................................................................................................................................................................... 7 
5.3 Kenngrößen Feuerbeständigkeit, Brandverhalten und Giftigkeit ....................................................... 7 
5.4 Kenngrößen und Prüfverfahren ...................................................................................................................... 7 
6 Bezeichnung ........................................................................................................................................................... 9 
Anhang A (normativ)  Prüfverfahren zur Bestimmung der Beständigkeit der Prägungen ..................... 10 
A.1 Probekörper ........................................................................................................................................................ 10 
A.2 Verfahren ............................................................................................................................................................. 10 
A.3 Prüfbericht .......................................................................................................................................................... 10 
 


		2024-04-30T22:19:28+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




