DIN EN ISO 1158:2026-06 (D)

Kunststoffe - Vinylchlorid-Homopolymere und -Copolymere - Bestimmung des
Chlorgehalts (ISO 1158:2026); Deutsche Fassung EN ISO 1158:2026

Inhalt Seite
| 000 0 0BT LT Y0 o) o o 5
0] 04 o 6
1 ANWeNndUNGSDEreiCh .. ———————————————————— 8
2 NOIrmative VEIrWeISUNGEN ... s s s st snassn s snssmsssmsssasnasananans 8
3 3= o 8
4 KUrzbeSChreibUnNg.....ccoiminsmmsmsnssssmssssmsssssssssssssssssssssssssss s sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssss s smssssnses 8
5 T T 174 L) 1 8
6 PrifeiNriChTUNG. ..o AR AR RS 9
7 PrODE o 11
8 10 11D ol 030 0L 12
8.1 Verfahren A — Verbrennungsbombe..........ooinnssssssssssn. 12
8.2 Verfahren B — Sauerstoffkolben........osssssssssss 13
9 Angabe der ErgebniSSe ... sttt s ssassasnasnssaes 14
10 50 ¥4 1) (0] . 14
11 Prifbericht ... —————————— 14
Bilder

Bild 1 — Beispiel fiir eine Verbrennungsbombe, gasgeziindeter Typ (fiir Verfahren A) .......ccceciriinucnns 10

Bild 2 — Beispiel fiir einen Glaskolben zur Sauerstoffverbrennung mit Platindraht am Stopfen

(fiir Verfahren B) ... sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss sessssssssnssssssssnsssmssssnsessssnsssassssnses 11
Bild 3 — Falten des Filtrierpapiers mit der Prifmenge ... 13



		2026-06-21T09:45:14+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




