
 

   - 1 -

DIN EN 14598-2:2005-07 (D) 
 
 
Verstärkte härtbare Formmassen - Spezifikation für Harzmatten (SMC) und 
faserverstärkte Pressmassen (BMC) - Teil 2: Prüfverfahren und allgemeine 
Anforderungen; Deutsche Fassung EN 14598-2:2005 
 
 
Inhalt            Seite 
 

Vorwort ................................................................................................................................................................3 
1 Anwendungsbereich .............................................................................................................................4 
2 Normative Verweisungen .....................................................................................................................4 
3 Begriffe ...................................................................................................................................................6 
4 Probekörperherstellung........................................................................................................................6 
4.1 Allgemeines ...........................................................................................................................................6 
4.2 Vorbehandlung der Formmassen........................................................................................................6 
4.3 Spritzgießen ...........................................................................................................................................7 
4.4 Formpressen..........................................................................................................................................7 
5 Konditionieren von Probekörpern .......................................................................................................8 
6 Bestimmung von Eigenschaften..........................................................................................................8 
Literaturhinweise..............................................................................................................................................14 
 


		2026-07-12T00:40:20+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




