
 

   - 1 -

DIN EN 13421:2006-05 (D) 
 
 
Kunststoffe - Duroplast-Formmassen - Verbundwerkstoffe und Verstärkungsfasern - 
Herstellung von Probekörpern zur Bestimmung der Anisotropie der Eigenschaften 
von verpressten Formmassen; Deutsche Fassung EN 13421:2005 
 
 
Inhalt            Seite 
 

Vorwort ................................................................................................................................................................3 
Einleitung ............................................................................................................................................................4 
1 Anwendungsbereich .............................................................................................................................5 
2 Normative Verweisungen .....................................................................................................................5 
3 Begriffe ...................................................................................................................................................5 
4 Arbeits- und Gesundheitsschutz .........................................................................................................5 
5 Kurzbeschreibung.................................................................................................................................6 
6 Prüfplattenmaße ....................................................................................................................................6 
7 Durchführung.........................................................................................................................................6 
8 Prüfbericht .............................................................................................................................................6 
9 Präzision.................................................................................................................................................7 
Literaturhinweise................................................................................................................................................8 
 


		2024-05-17T00:42:35+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




