
 

   - 1 -

DIN 51351:2007-08 (D) 
 
 
Prüfung von Schmierstoffen - Bestimmung des Flockpunktes von 
Kältemaschinenölen mit dem Druckrohr-Verfahren 
 
 
Inhalt            Seite 
 

1 Anwendungsbereich .........................................................................................................................2 
2 Normative Verweisungen .................................................................................................................2 
3 Begriffe ...............................................................................................................................................3 
4 Einheit.................................................................................................................................................3 
5 Kurzbeschreibung.............................................................................................................................3 
6 Geräte .................................................................................................................................................4 
7 Chemikalien .......................................................................................................................................5 
8 Durchführung.....................................................................................................................................5 
8.1 Allgemeines .......................................................................................................................................5 
8.2 Befüllen der Druckrohre mit der Öl-Kältemittelmischung.............................................................5 
8.3 Ermitteln des Flockpunktes .............................................................................................................6 
9 Angabe des Ergebnisses..................................................................................................................6 
10 Präzision (nach DIN EN ISO 4259) ...................................................................................................6 
Anhang A (informativ)  Erläuterungen .........................................................................................................7 
Literaturhinweise............................................................................................................................................8 
 


		2024-05-16T14:33:46+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




