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Anhang A (normativ) Aluminiumlegierungen fiir stranggepresste Stangen, Stibe, Rohre und
Profile; kaltgezogene Stangen und Stabe, Prizisionsprofile; Bleche und Bénder,
einschliefdlich bandbeschichteter Bleche und Binder, auch in Spulen geliefert; Platten,
einschlief3lich Trittplatten; gezogene Rohre und Drihte; Gussstiicke und
Schmiedestiicke aus Aluminium und Aluminiumlegierungen, die als tragende Elemente
in Bauwerken verwendet werden sollen, einschlief3lich ihrer Verwendung in
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Aluminiumlegierungen, die als tragende Elemente in Bauwerken verwendet werden
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A3 Charakteristische Werte fiir die hochste Zugfestigkeit (Rn), die 0,2 %-Dehngrenze (Ryo,2)
und die Dehnung (4so) fiir Bleche und Bander mit einer Rpo2 2 135 MPa und einer Dicke

zwischen 0,5 MM UNA 6 M. ————————————————— s ———— 29
Anhang ZA (informativ) Zusammenhang zwischen dieser Europiischen Norm und der

Verordnung (EU) NI. 305 /20T 1. sssssssssssssssssssasssassssssssssssssssssssns 31
ZA.1 Anwendungsbereich und maf3gebende Merkmale ..o 31
ZA.2 System der Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit (AVCP; en:

Assessment and Verification of Constancy of Performance) ..., 34
ZA.3 Zuordnung der Aufgaben zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit

7 700 34
LTS L LD 00 37
Tabellen
Tabelle 1 — Bewertung des Lebenszyklus — Umweltmerkmale.........oummmmmmmmmmmmssmsmsmssssss 11
Tabelle 2 — Umweltmerkmale der ReSSOUrCENNUIZUNG .......ocvvimiimssisisisismmmssssssssssssssssssssns 12
Tabelle 3 — Umweltmerkmale von AbfAllen ... 12
Tabelle 4 — Umweltmerkmale der AuSgangSStrOME......cummimsmsmssssmssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssassssssssassssssssassens 13
Tabelle 5 — Umweltmerkmale des biogenen Kohlenstoffgehalts ..........cconinnnimsnsnnssnsmnnssnsssnn, 13
Tabelle 6 — Hochste Zugfestigkeit (en: UTS, ultimate tensile strength) .........ccccennmncrnnnnnsnnnsn. 13
Tabelle 7 — 0,2 %-DeNNGIENZE ......cocviiiisiisiisnmsssssssmsssssss s s s s e 14
Tabelle 8 — DENNUNG ..o eSS A SRS e AR R R SRR R AR R AR R RRR R RS 14
Tabelle 9 — Anzahl der zu priifenden Proben und KonformitatsKriterien........ommmeme. 18
Tabelle 10 — Werkseigene ProduktionSKONIrolle ........iimsmsmmmmsmmmssmsssssmsssssssssssssssssssssssssssssssssassnns 23
1 7= 1 L 27
1 7 1 L 28

-2-



1 1012 U L V0

Tabelle ZA.1.1 — Relevante Abschnitte fiir stranggepresste Stangen, Stabe, Rohre und Profile;
kaltgezogene Stangen und Stibe, Prizisionsprofile; Bleche und Bander, einschlief3lich
bandbeschichteter Bleche und Binder, auch in Spulen geliefert; Platten, einschlief3lich
Trittplatten; gezogene Rohre und Drihte; Gussstiicke und Schmiedestiicke aus
Aluminium und Aluminiumlegierungen, die als tragende Elemente in Bauwerken

verwendet werden sollen, einschlief3lich ihrer Verwendung in Installationen. ........ccuveuenes

Tabelle ZA.1.2 — Relevante Abschnitte fiir stranggepresste Stangen, Stibe, Rohre und Profile;
kaltgezogene Stangen und Stdbe, Prizisionsprofile; Bleche und Bander, einschlief3lich
bandbeschichteter Bleche und Biander, auch in Spulen geliefert; Platten, einschlief3lich
Trittplatten; gezogene Rohre und Drihte; Gussstiicke und Schmiedestiicke aus
Aluminium und Aluminiumlegierungen, die als tragende Elemente in Bauwerken
verwendet werden sollen, einschliefdlich ihrer Verwendung in Installationen im

Zusammenhang mit 6kologischer Nachhaltigkeit .........ccummmmmmmmmm———ms

Tabelle ZA.3.1 — Zuordnung der Aufgaben zur Bewertung und Uberpriifung der
Leistungsbestindigkeit (AVCP) fiir stranggepresste Stangen, Stiabe, Rohre und Profile;
kaltgezogene Stangen und Stibe, Prizisionsprofile; Bleche und Bander, einschlief3lich
bandbeschichteter Bleche und Binder, auch in Spulen geliefert; Platten, einschlief3lich
Trittplatten; gezogene Rohre und Drihte; Gussstiicke und Schmiedestiicke aus
Aluminium und Aluminiumlegierungen, die als tragende Elemente in Bauwerken
verwendet werden sollen, einschlief3lich ihrer Verwendung in Installationen unter
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Tabelle ZA.3.2 — Zuordnung der Aufgaben zur Bewertung und Uberpriifung der
Leistungsbestindigkeit (AVCP) fiir stranggepresste Stangen, Stibe und Profile;
kaltgezogene Stangen und Stibe, Prizisionsprofile; Bleche und Bander, einschlief3lich
bandbeschichteter Bleche und Binder, auch in Spulen geliefert; Platten, einschlief3lich
Trittplatten; gezogene Rohre und Drihte; Gussstiicke und Schmiedestiicke aus
Aluminium und Aluminiumlegierungen, die als tragende Elemente in Bauwerken
verwendet werden sollen, einschlief3lich ihrer Verwendung in Installationen, unter
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