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DIN EN 12373-9:1999-02 (D) 
 
 
Aluminium und Aluminiumlegierungen - Anodisieren - Teil 9: Messung der 
Abriebfestigkeit und der Abriebzahl von anodisch erzeugten Oxidschichten durch 
Abriebprüfung mit einem Schleifscheiben-Prüfgerät; Deutsche Fassung EN 12373-
9:1998 
 
 

Inhalt            Seite 
 
 
Vorwort   ........................................................................................................................................................... 3 
 
Einleitung  ......................................................................................................................................................... 4 
 
1 Anwendungsbereich  ...................................................................................................................... 4 
 
2 Normative Verweisungen  .............................................................................................................. 4 
 
3 Definitionen  ..................................................................................................................................... 4 
 
4 Prinzip  ............................................................................................................................................. 5 
 
5 Prüfgerät  ......................................................................................................................................... 5 
 
6 Durchführung  ................................................................................................................................. 5 
 
7 Angabe der Ergebnisse  ................................................................................................................. 8 
 
8 Prüfbericht  .................................................................................................................................... 11 
 
Anhang A (normativ) Vorbereitung der Normprobe  .................................................................................. 12 
 


		2026-06-22T06:14:33+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




