DIN EN 15616:2013-02 (D)

Kupfer und Kupferlegierungen - Bestimmung des Cadmiumgehaltes -
Flammenatomabsorptionsspektrometrisches Verfahren (FAAS); Deutsche Fassung
EN 15616:2012

Inhalt Seite

T o o) o 3
1 2N VY21 ¢ Lo L0 4T T o 7= o =Y 1o o 4
2 NOrmMative VErweiSUNGEN .......ccccieiiiiieiriiiieis s inss s s s s s s sas s s s ane s s sane e s s amn e e ann e s nans 4
3 Kurzbeschreibung ... ——————— 4
4 L= T =T o - o 4
5 L= - 1 5
6 Probenaime..........ceiiiiii i —————— 5
7 DUFChfURIUNG.....o it n e Ea s n e e e ann e nas 5
8 N Lo T= 1o T3 L= gl = o 1= o T 0 L= = PR 9
9 - 4 1= Lo o 10
10 PriafberiCht ........ooiiii i —————— 11
LiteratuUrNiNWeISe.......ceeiiiire e 12



		2026-05-15T21:13:58+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




