
 

   - 1 -

DIN EN 16773:2016-05 (D) 
 
 
Aluminium und Aluminiumlegierungen - Leitfaden zur Fertigung von 
Folienvorwalzbändern für halbstarre Lebensmittelbehälter; Deutsche Fassung EN 
16773:2016 
 
 
Inhalt            Seite 
 

Europäisches Vorwort ....................................................................................................................................................... 3 

Einleitung .............................................................................................................................................................................. 4 

1 Anwendungsbereich ............................................................................................................................................ 5 

2 Normative Verweisungen .................................................................................................................................. 5 

3 Begriffe .................................................................................................................................................................... 5 

4 Auswahlkriterien der Vorschmieröle für gewalzte Halbzeuge ............................................................. 6 
4.1 Allgemeines ............................................................................................................................................................ 6 
4.2 Kriterien zur Auswahl des Vorschmiermittels ........................................................................................... 7 

5 Reinheitsgrad und Geruch der Walzerzeugnisse ....................................................................................... 8 
5.1 Allgemeines ............................................................................................................................................................ 8 
5.2 Geruchsbewertung des Walzbands ................................................................................................................ 8 
5.3 Bewertung des Reinheitsgrads ........................................................................................................................ 9 
5.3.1 Allgemeines ............................................................................................................................................................ 9 
5.3.2 Ausrüstung ............................................................................................................................................................. 9 
5.3.3 Durchführung der Scheuerprüfung ................................................................................................................ 9 
5.3.4 Bewertung der Ergebnisse ..............................................................................................................................10 

Literaturhinweise .............................................................................................................................................................12 
 


		2026-04-24T02:41:56+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




