
 

   - 1 -

DIN EN ISO 2376:2019-07 (D) 
 
 
Anodisieren von Aluminium und Aluminiumlegierungen - Bestimmung der 
Durchschlagspannung und Spannungsfestigkeit (ISO 2376:2019); Deutsche Fassung 
EN ISO 2376:2019 
 
 
Inhalt            Seite 
 

Europäisches Vorwort ....................................................................................................................................................... 3 
Vorwort .................................................................................................................................................................................. 4 
1 Anwendungsbereich ............................................................................................................................................ 5 
2 Normative Verweisungen .................................................................................................................................. 5 
3 Begriffe .................................................................................................................................................................... 5 
4 Kurzbeschreibung ................................................................................................................................................ 5 
5 Geräte ....................................................................................................................................................................... 5 
6 Probe ........................................................................................................................................................................ 6 
6.1 Probenahme ........................................................................................................................................................... 6 
6.2 Behandlung vor der Prüfung ............................................................................................................................ 6 
6.3 Größe ........................................................................................................................................................................ 6 
7 Durchführung ........................................................................................................................................................ 7 
7.1 Flache oder nahezu flache Oberflächen ........................................................................................................ 7 
7.1.1 Herstellung der Probe ........................................................................................................................................ 7 
7.1.2 Durchschlagprüfung ............................................................................................................................................ 7 
7.1.3 Spannungsfestigkeitsprüfung .......................................................................................................................... 7 
7.2 Runddraht ............................................................................................................................................................... 7 
8 Angabe der Ergebnisse ....................................................................................................................................... 8 
9 Prüfbericht ............................................................................................................................................................. 8 
 


		2026-06-28T21:45:07+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




