
 
 - 1 - 

DIN ISO 8486-1:1997-09 (D) 
 
 
Schleifkörper aus gebundenem Schleifmittel - Bestimmung und Bezeichnung von 
Korngrößenverteilung - Teil 1: Makrokörnungen F4 bis F220 (ISO 8486-1:1996) 
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