
 

   - 1 -

E DIN EN ISO 8130-3:2020-10 (D/E) 
Erscheinungsdatum: 2020-09-04 
 
Pulverlacke - Teil 3: Bestimmung der Dichte mit einem Pyknometer durch 
Flüssigkeitsverdrängung (ISO/DIS 8130-3:2020); Deutsche und Englische Fassung 
prEN ISO 8130-3:2020 
 
Coating powders - Part 3: Determination of density by liquid displacement 
pyknometer (ISO/DIS 8130-3:2020); German and English version prEN ISO 8130-
3:2020 
 
 
Inhalt            Seite 
 

Europäisches Vorwort ....................................................................................................................................................... 3 
Vorwort .................................................................................................................................................................................. 4 
1 Anwendungsbereich ............................................................................................................................................ 5 
2 Normative Verweisungen .................................................................................................................................. 5 
3 Begriffe .................................................................................................................................................................... 5 
4 Kurzbeschreibung ................................................................................................................................................ 5 
5 Prüfmittel ................................................................................................................................................................ 5 
6 Gerät ......................................................................................................................................................................... 6 
7 Probenahme ........................................................................................................................................................... 6 
8 Durchführung ........................................................................................................................................................ 6 
8.1 Anzahl der Bestimmungen ................................................................................................................................ 6 
8.2 Bestimmung der Dichte der Verdrängungsflüssigkeit ............................................................................. 6 
8.3 Bestimmung der Dichte des Pulverlackes .................................................................................................... 6 
9 Auswertung ............................................................................................................................................................ 7 
10 Präzision ................................................................................................................................................................. 7 
11 Prüfbericht ............................................................................................................................................................. 7 
Literaturhinweise ............................................................................................................................................................... 8 
 


		2024-05-13T15:14:17+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




