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Pulverlacke - Teil 6: Bestimmung der Gelzeit von wärmehärtenden Pulverlacken bei 
einer gegebenen Temperatur (ISO/DIS 8130-6:2020); Deutsche und Englische 
Fassung prEN ISO 8130-6:2020 
 
Coating powders - Part 6: Determination of gel time of thermosetting coating 
powders at a given temperature (ISO/DIS 8130-6:2020); German and English version 
prEN ISO 8130-6:2020 
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