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Isocyanatharzen (ISO 10283:2007); Deutsche Fassung EN ISO 10283:2007 
 
 
Inhalt            Seite 
 

Vorwort ................................................................................................................................................................3 
Einleitung ............................................................................................................................................................4 
1 Anwendungsbereich .............................................................................................................................5 
2 Normative Verweisungen .....................................................................................................................5 
3 Begriffe ...................................................................................................................................................5 
4 Kurzbeschreibung.................................................................................................................................5 
5 Reagenzien.............................................................................................................................................6 
6 Prüfeinrichtung......................................................................................................................................6 
7 Probenahme...........................................................................................................................................7 
8 Durchführung.........................................................................................................................................7 
8.1 Gaschromatographische Bedingungen..............................................................................................7 
8.2 Gaschromatographische Bestimmung .............................................................................................12 
9 Auswertung..........................................................................................................................................13 
9.1 Ermittlung des Flächenkorrekturfaktors...........................................................................................13 
9.2 Berechnung des Gehaltes an monomerem Diisocyanat.................................................................13 
10 Präzision...............................................................................................................................................13 
10.1 Wiederholgrenze (r).............................................................................................................................13 
10.2 Vergleichgrenze (R) .............................................................................................................................14 
11 Prüfbericht ...........................................................................................................................................14 
 


		2026-04-21T00:49:17+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




