DIN EN ISO 16773-4:2009-09 (D)

Beschichtungsstoffe - Elektrochemische Impedanzspektroskopie (EIS) von
beschichteten Proben mit hoher Impedanz - Teil 4: Beispiele fiir Spektren von
polymerbeschichteten Proben (ISO 16773-4:2009); Deutsche Fassung EN ISO 16773-
4:2009
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