
 

   - 1 -

DIN 55658:2010-11 (D) 
 
 
Beschichtungsstoffe - Praxisnahe Bestimmung des Gehaltes an nichtflüchtigen und 
flüchtigen Anteilen während des Beschichtungsprozesses 
 
 
Inhalt            Seite 
 

Vorwort ................................................................................................................................................................3 
1 Anwendungsbereich .............................................................................................................................4 
2 Normative Verweisungen .....................................................................................................................4 
3 Begriffe ...................................................................................................................................................4 
4 Kurzbeschreibung .................................................................................................................................5 
5 Geräte und Prüfmittel............................................................................................................................5 
6 Probenahme...........................................................................................................................................6 
7 Durchführung.........................................................................................................................................6 
7.1 Allgemeines ...........................................................................................................................................6 
7.2 Methode A: Bestimmung mit Aluminiumfolien ..................................................................................6 
7.3 Methode B: Bestimmung mit Probenplatten ......................................................................................8 
8 Auswertung............................................................................................................................................8 
9 Präzision.................................................................................................................................................8 
9.1 Wiederholgrenze (r)...............................................................................................................................8 
9.2 Vergleichgrenze (R) ...............................................................................................................................9 
10 Prüfbericht .............................................................................................................................................9 
Anhang A (informativ)  Erläuterungen zur Präzision .....................................................................................10 
Literaturhinweise..............................................................................................................................................13 
 


		2026-07-05T10:08:58+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




