
 

   - 1 -

DIN SPEC 91063:2011-07 (D) 
 
 
Haftfestigkeit von Beschichtungen 
 
 
Inhalt            Seite 
 

Vorwort ............................................................................................................................................................3 
1 Anwendungsbereich .........................................................................................................................4 
2 Normative Verweisungen .................................................................................................................4 
3 Begriffe ...............................................................................................................................................5 
4 Haftfestigkeitsprüfungen ohne Ritz/Schnitt ...................................................................................7 
4.1 Prüfungen mit mechanischer Schichtbeanspruchung..................................................................7 
4.2 Prüfungen mit kontinuierlicher Probendeformation....................................................................14 
4.3 Prüfungen mit Schlagbeanspruchung ..........................................................................................27 
5 Haftfestigkeitsprüfungen mit Ritz/Schnitt.....................................................................................55 
5.1 Prüfungen mit Einzelritz .................................................................................................................55 
5.2 Prüfungen mit Mehrfachritz (ohne Probendeformation) .............................................................59 
5.3 Prüfungen mit Mehrfachritz (mit Probendeformation) ................................................................72 
6 Auswerteverfahren zur Haftfestigkeit............................................................................................74 
6.1 Hilfsverfahren ..................................................................................................................................74 
6.2 Visuelle Verfahren ...........................................................................................................................75 
6.3 Instrumentelle Verfahren ................................................................................................................79 
Anhang A Übersichtstabellen zu den Verfahren.......................................................................................81 
 


		2024-05-14T22:17:14+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




