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Vorbereitung von Stahloberflächen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen - 
Rauheitskenngrößen von gestrahlten Stahloberflächen - Teil 2: Verfahren zur 
Prüfung der Rauheit von gestrahltem Stahl - Vergleichsmusterverfahren (ISO 8503-
2:2012); Deutsche Fassung EN ISO 8503-2:2012 
 
 

Inhalt            Seite 
 

Vorwort ................................................................................................................................................................ 3 
Einleitung ............................................................................................................................................................ 4 
1 Anwendungsbereich ............................................................................................................................. 5 
2 Normative Verweisungen ..................................................................................................................... 5 
3 Begriffe ................................................................................................................................................... 5 
4 Kurzbeschreibung ................................................................................................................................. 5 
5 Gerät ....................................................................................................................................................... 6 
6 Wartung und Nachkalibrierung von Vergleichsmustern ................................................................... 6 
7 Durchführung ......................................................................................................................................... 6 
8 Prüfbericht ............................................................................................................................................. 7 
 


		2024-05-09T16:11:35+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




