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DIN EN ISO 4628-8:2013-03 (D) 
 
 
Beschichtungsstoffe - Beurteilung von Beschichtungsschäden - Beurteilung der 
Menge und der Größe von Schäden und der Intensität von gleichmäßigen 
Veränderungen im Aussehen - Teil 8: Bewertung der von einem Ritz oder einer 
anderen künstlichen Verletzung ausgehenden Enthaftung und Korrosion (ISO 4628-
8:2012); Deutsche Fassung EN ISO 4628-8:2012 
 
 

Inhalt            Seite 
 

Vorwort .............................................................................................................................................................. 3 
Einleitung .......................................................................................................................................................... 4 
1 Anwendungsbereich ........................................................................................................................... 5 
2 Normative Verweisungen ................................................................................................................... 5 
3 Begriffe ................................................................................................................................................. 5 
4 Kurzbeschreibung ............................................................................................................................... 6 
5 Durchführung ....................................................................................................................................... 6 
6 Berechnung und Auswertung ............................................................................................................ 8 
7 Prüfbericht ......................................................................................................................................... 10 
Literaturhinweise ............................................................................................................................................ 12 
 


		2026-05-11T17:14:07+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




