DIN EN ISO 16482-1:2016-11 (D)

Bindemittel fiir Beschichtungsstoffe - Bestimmung des Gehaltes an nichtfliichtigen
Anteilen in wassrigen Kolophonium-Harz-Dispersionen - Teil 1:
Warmeschrankverfahren (1ISO 16482-1:2013); Deutsche Fassung EN ISO 16482-1:2016
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