DIN EN 13523-8:2017-10 (D)

Bandbeschichtete Metalle - Prufverfahren - Teil 8: Bestandigkeit gegen
Salzspriihnebel; Deutsche Fassung EN 13523-8:2017

Inhalt Seite
| 000 0 0BT LT Y0 o) o o 3
1 AnwendungsbereiCh. ... ———————————————————_—_———r———————_—_—" 5
2 NOIrmative VEIrWeISUNZEI ..o iiciieismsmssssssssississsssssssssssss s sssssss s s s s s s s s e s s s 5
3 BEGIIff@ o A 5
4 KUrzbeSChrelbDUNE... .o s s e e ms e s s 6
5 Gerite und Prifmittel ... —————————— 7
6 PrODENANINIE. ...t R 7
7 50 0T 070 1) 0] B T 7
7.1 7o) 14 =) 10 T, 7
7.2 107 G0 T 0 Lo 01 ] L 8
7.3 MOGIICHKEIL 2 .o eSS AR R SRR R RS 9
8 DUTFChfUINIUNG cocviiecisiseicsissssnssissrssss s e R AR E SRR AR SRR AR R RS 9
8.1 BetriebDShedingGUNGEIN .. ..o e s e e R SRR AR AR RS 9
8.2 Belasten der Probenplatten ... ssssns 10
8.3 37 =) o 1) 10
£ 0 L 1 1 =5 T 0 0 LT 10
£2 70 J0 N 2 B LT 1L 03 1 Lo L1 6 10
8.3.3 Korrosion und/oder Enthaftung ... 10
9 X = o 11 11
10 g 14 ) 0] 11
11 5 o 01 o (ol oL 11
LIiteratuUlNINWEISE ..ot A AR RS RS R R R R 12



		2026-04-18T04:15:58+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




