DIN EN 13497:2018-11 (D)

Warmedammstoffe fur das Bauwesen - Bestimmung der Schlagfestigkeit von
auBenseitigen Warmedamm-Verbundsystemen (WDVS); Deutsche Fassung EN
13497:2018
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