
 

   - 1 -

DIN EN ISO 11125-3:2018-12 (D) 
 
 
Vorbereitung von Stahloberflächen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen - 
Prüfverfahren für metallische Strahlmittel - Teil 3: Bestimmung der Härte (ISO 11125-
3:2018); Deutsche Fassung EN ISO 11125-3:2018 
 
 

Inhalt            Seite 
 

Europäisches Vorwort ....................................................................................................................................................... 3 

Vorwort .................................................................................................................................................................................. 4 

1 Anwendungsbereich ............................................................................................................................................ 5 

2 Normative Verweisungen .................................................................................................................................. 5 

3 Begriffe .................................................................................................................................................................... 5 

4 Geräte ....................................................................................................................................................................... 5 

5 Probenahme ........................................................................................................................................................... 6 

6 Vorbereitung der Probe ..................................................................................................................................... 6 

7 Durchführung ........................................................................................................................................................ 6 

8 Auswertung ............................................................................................................................................................ 7 

9 Alternative Härteskalen ..................................................................................................................................... 7 

10 Prüfbericht ............................................................................................................................................................. 7 

Anhang A (informativ)  Internationale Normen für metallische Strahlmittel ................................................ 8 

Literaturhinweise ............................................................................................................................................................... 9 
 


		2026-07-05T11:03:19+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




