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Beschichtungsstoffe - Bestimmung des Volumens nichtflüchtiger Anteile - Teil 2: 
Verfahren mit Bestimmung des Gehaltes an nichtflüchtigen Anteilen nach ISO 3251 
und Bestimmung der Trockenfilmdichte beschichteter Probenplatten nach dem 
Archimedes-Prinzip (ISO 3233-2:2019); Deutsche Fassung EN ISO 3233-2:2019 
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