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Beschichtungsstoffe - Leitfaden zum Anbringen von Ritzen durch eine Beschichtung 
auf Metallplatten für Korrosionsprüfungen (ISO 17872:2019); Deutsche Fassung EN 
ISO 17872:2019 
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