DIN EN 927-13:2020-03 (D)

Beschichtungsstoffe - Beschichtungsstoffe und Beschichtungssysteme fiir Holz im

AuBenbereich - Teil 13: Beurteilung der Schlagfestigkeit einer Beschichtung auf
einem Holzsubstrat; Deutsche Fassung EN 927-13:2019
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