DIN EN 13523-7:2022-01 (D)

Bandbeschichtete Metalle - Priifverfahren - Teil 7: Widerstandsfahigkeit gegen
Rissbildung beim Biegen (T-Biegeprufung); Deutsche Fassung EN 13523-7:2021
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