DIN EN ISO 8130-10:2021-10 (D)

Pulverlacke - Teil 10: Bestimmung des Abscheide-Wirkungsgrades (ISO 8130-
10:2021); Deutsche Fassung EN ISO 8130-10:2021

Inhalt Seite
| 000 0 0BT LT Y0 o) o o 3
0 ) 4
1 ANWeNndUNGShereiCh... i —————————————— 5
2 NOIrmative VEIrWeISUNGEN ... s s s st snassn s snssmsssmsssasnasananans 5
3 3= o 5
4 KUurzbeSChreibUung.... .o ssssssssssssssssssssssssessssssnsssms s ses 5
5 ) o L, 6
6 PrODENANIME.....c s ——————————————— 6
7 1D 100 ar 11 10 0 0 6
8 N0 L ) o 114, 7
9 o0 2 VA 1 0 8
10 PIUfDErICHE oo e 8



		2026-06-12T19:51:50+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




